TRAVI

RESULTADOS TESTE TRAGAO POLITRAV

]
DATA: 18/07/2025 Responsavel: Micael Conté
Padrao Tracao

Lote Material LI AU G Padrao dureza valor minimo Situagao

(Kgflcm?) shore 5

(Kgflcm?)

72/25 TT 60D 447,6 61 55 65 287 APROVADO
71125 TT 90 421,5 ] 85 95 273 APROVADO




