
DATA: 21/10/2025 Responsável: Micael Contó

107/25 TT 80 V0 312,5 81 75 85 224 APROVADO

106/25 TT 80 V0 230,4 80 75 85 224 APROVADO

108/25 TT 95 HT 289,7 93 90 100 287 APROVADO

104/25 TT 95 336,1 96 90 100 287 APROVADO

110/25 TT 95 448,9 95 90 100 287 APROVADO

RESULTADOS TESTE TRAÇÃO POLITRAV 

Lote Material
Resultado         

(Kgf/cm²)

Resultado dureza 

shore
Padrão dureza

 Padrão Tração    

valor minimo  

(Kgf/cm²)

Situação


