
DATA: 15/09/2025 Responsável: Micael Contó

89/25 TT 80 255,8 85 75 85 224 APROVADO

90/25 TT 90 279,7 90 85 95 273 APROVADO

91/25 TT 95 376,4 97 90 100 287 APROVADO

92/25 TC 95 HT 437,4 96 90 100 287 APROVADO

95/25 TT 70 D 485,2 72 65 75 460 APROVADO
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